
 

 

 

                                                 Преобразователи  термоэлектрические 
      ТХК.ГПКШ.021                 хромель  -  копелевые 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обозначение L, мм Материал ко-

лодки 

Масса, г 

ТХК.ГПКШ.021       -12 120 0,70 

                      - 13 160 0,73 

                      - 14 200 0,75 

                      - 15 250 0,78 

                      - 16 320 0,82 

                      - 17 1000 

Керамика 

1,15 

                      - 18 120 0,70 

                      - 19 160 0,73 

                      - 20 200 0,75 

                      - 21 250 0,78 

                      - 22 320 0,82 

                      - 13 1000 

ДСВ 

1,15 

 
 

 

 

 


